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Q@; Kéd produktu 111-012
T EAN 8595073019988
m’_HRANU DREY4 I Baleni ks 1
LA 0 L Nitrocelul6zovy lak urceny pro matné, tvrdé natéry dreva.
Obsahuje latky pohlcujici UV zafeni, natér proto nezloutne a je
N'TRDEELIILU'l“ omezeno i zloutnuti dfeva pod natérem.
4NSPARENTN
Cena bez DPH 313 K¢
PRAGUMAT Cena s DPH 379 K¢
C 1038 az 9m?/! i
TN wreReR
RYCHLE ZASYC ol Dostupnost na hlavnim skladé: 1,00 ks
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Popis

Popis

Nitrocelulézovy lak uréeny pro bezbarvé matné, tvrdé
natéry dfeva v interiéru. Obsahuje latky pohlcujici UV
zafeni, natér proto nezloutne a je omezeno i zloutnuti
dreva pod natérem.

Kli¢ové vlastnosti:

Velmi rychlé zasychani

Extra tvrdy natér

Obsahuje UV filtr

CHARAKTERISTIKA A POUZITi VYROBKU:

Lak je urcen pro bezbarvé matné, tvrdé natéry dreva ve
vnitfnim prostredi, napriklad nabytku, sportovniho
naradi a drobnych drevénych predmétl. Ma vynikajici
zasychani a rychlé protvrdani. Obsahuje latky pohlcujici
UV zéfeni, natér proto nezloutne a je omezeno i
Zloutnuti dreva pod natérem. Neni vhodny pro natéry
vystavené pfimému dlouhodobému pdsobeni
povétrnostnich vliva.

PRIPRAVA PODKLADU:

Drevo musi byt pred aplikaci Cisté, suché, dobre
obrousené, o vlihkosti max. 12 %. Dfevo se zvySenym
obsahem pryskyric (modfin, borovice) zbavte vSech
vyron0 pryskyric fedidlem BALTECH C6000. Na kvalité
predipravy dreva zavisi findIni vzhled natéru i jeho
Zivotnost.

REDENI:
Redidlo BALTECH C6000.

Teoretickd vydatnost:
9 m?/ | na jednu vrstvu

PRACOVNi POSTUP:

ZpUsob nanaseni stétcem ¢i strikdnim. Pred pouzitim
dikladné rozmichejte!

1. Priprava povrchu dfeva (brouseni, pfipadné moreni,
béleni);

2. 1 x natér (nastrik) lakem LAZUROL C1038 PRAGOMAT
naredénym redidlem BALTECH C6000 (asi 30 %);

3. Pfebrouseni brusnym papirem ¢. 240-320;

4. 2-3 x lak nitrocelulézovy LAZUROL C1038 PRAGOMAT.
Jednotlivé vrstvy se nandsSeji v intervalech 2 hodiny,
optimalni tloustka jedné vrstvy je 20 mikrometrd.

Parametry
Baleni popocet kust v baleni

1 ks



