CHS Epoxy 324 1200 1,07kg set
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Kéd produktu 530-006
EAN 8594024091059
Baleni ks 1
sta_{'f_é@?ma Vysoce viskézni epoxidova pryskyrice vhodna k lepeni kovu,
N skla, keramiky, porcelénu, eternitu, polystyrenu, vyrobkl ze
Epoxidoy s vysoce viskdzﬂ" syntetickych pryskyfic a jinych materialQ. Dale je vhodna k
pryskyfice pripravé stérkovych hmot a tmeld. Pouziti kovového prasku

jako plniva zplsobuje vodivost kompozice. Lze probarvovat
pastami Eprotint.
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EPOXY 1200

Cena bez DPH 554 K¢
Cena s DPH 670 K¢
dreva, betond, lamind :
~ Wabkd smykova pevnost P _g
_ ape_li_. =" Dostupnost na hlavnim skladé: 3,00 ks
BL RGzicka s.r.o. 568 841 676 28.2.2026 05:08

V. Nezvala 94/6, Trebic, 67401 ruzicka@barvylakyruzicka.cz 1/2



CHS Epoxy 324 1200 1,07kg set
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Popis Parametry
CHS-Epoxy 324/ Epoxy 1200 se pouziva k pfipravé

lepicich kompozic pro lepeni kovd, skla, keramiky,
porcelanu, eternitu, vyrobkl z
mocovinoformaldehydovych pryskyfic a jinych
materiald. K pripravé stérkovych hmot a tmel(.
Mozné pouziti kovového prachu jako plniva
zplsobuje vodivost vytvrzené kompozice. Pryskyfice
ani natuzena smeés nesmi byt zfedovana pridavkem
jakéhokoliv rozpoustédla ¢i fedidla. Vzhled: Cira,
nazloutld silné viskdzni kapalina Priprava podkladu:
Povrch musi byt suchy, Cisty, odmastény a zbaveny
mechanickych necistot (prach po brouseni, atd.),
nejlépe zdrsnény. Teplota podkladu by méla
dosahovat 15-25 °C pfi max. 80 % relativni vlhkosti
vzduchu. Nevytvrzenou kompozici Ize z povrchu
nafadi umyt Redidlem S 6300 nebo Lignofix S 6300
pripadné acetonem. Tuzeni: Epoxy 1200: Tvrdidlo P
11 - pomér hmotnostni: 100 : 7 Tvrdidlo P 11 je
rychlé tvrdidlo s krat$i dobou zpracovatelnosti.
Vyznacuje se povrchovym dolepem po vytvrzeni.
Dolep Ize odstranit omytim vodou nebo 3 %
roztokem kyseliny citronové. Vytvrzend kompozice
zUstava transparentni. Doporucena teplota obou
slozek pred zpracovanim je +15 az +20 °C. Doba
Zelatinace: 30-50 min. pfi +23 °C (dle pripraveného
mnozstvi). Vytvrzeni: 24 hodin pfi teploté 23 £ 5 °C
PIné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté 23 £ 5 °C 1-2 dny
pfi 23 = 5 °C a dotvrzeni 3 dny pfi 50-60 °C
(infrazaric¢e) uzavrené nadoby: po 7 dnech
vytvrzovani se dotvrzuje pfi teploté 23 + 5 °C
naplnénim nadoby vlaznou vodou, jejiz teplota se
postupné zvysi az na 60 °C a udrzuje se 2-3 dny.

Baleni popocet kust v baleni
Hmotnost v¢etné obalu

1ks
1,1 kg



